
   

Côte d'Ivoire : Données sur la peinture au plomb 
 

En 2014-15, Jeunes Volontaires pour l'Environnement (JVE) a acheté un total de 53 pots de peinture 

issus de magasins de détail situés à Abidjan en particulier dans les communes de Cocody, Treichville, 

Koumassi et Marcory en Côte d'Ivoire. Les peintures provenaient de 19 marques et se répartissaient 

comme suit : 

 Quarante-quatre peintures émail décoratives à base de solvant. 

 Cinq peintures anticorrosion destinées à être utilisées sur les portes et fenêtres métalliques 

dans le logement, les jouets en métal, les équipements de jeux et autres usages domestiques. 

 Trois peintures émail décoratives mixtes, c’est-à-dire, des peintures obtenues après mélange de 

colorants avec la peinture acrylique de couleur blanche, une pratique courante chez les peintres 

en Côte d'Ivoire. 

 De plus, la peinture acrylique blanche utilisée comme base pour les peintures mixtes a été 

analysé pour sa teneur en plomb. 

 

Des échantillons provenant de toutes les peintures achetées ont été analysés pour leur teneur totale en 

plomb (poids sec) en utilisant la méthode EPA 3050B / 7420 référencée par les laboratoires d'analyse 

médico-légale, dans un laboratoire accrédité aux Etats-Unis. 

 

Au moment où les données ont été collectées et analysées, la Côte d'Ivoire ne disposait d’aucune 

réglementation limitant la fabrication, la vente, l'importation ou l'utilisation de la peinture à haute 

teneur en plomb. 

 

Niveaux de plomb dans la peinture 

 

 Trente-trois des 44 peintures émail décoratives à base de solvant, (75%) avaient des 

concentrations de plomb supérieures à 90 ppm et 600 ppm. Seize (16) peintures (36%) 

contenaient du plomb à des niveaux supérieurs à 10 000 ppm. La plus forte concentration de 

plomb détecté était de 190.000 ppm. 

 4 des 5 peintures anticorrosion (80%) avaient des concentrations de plomb supérieures à 90 

ppm et 3 peintures anticorrosion (60%) avaient une teneur en plomb supérieure à 600 ppm. La 

plus forte concentration de plomb détecté dans les peintures anticorrosion était de 2200 ppm. 

 La peinture acrylique de base blanche avait une concentration en plomb inférieure à 90 ppm, 

mais 1 des 3 peintures mixtes avaient une teneur en plomb supérieure à 90 ppm. La 

concentration de plomb dans le mélange de peinture de couleur verte était de 17.000 ppm. 

 

 



 

Niveaux de plomb par marque 

 

Les marques ayant la plus forte teneur en plomb étaient ULTRALAC, AUTOLAC, DELUX, PEROLAC, 

TRAPLINE, KIMILAC, EMAIL BRILLANT, KIMIMAT, SPECIAL 7, TOPLINE et TOPFER. 

Parmi ces marques, les plus populaires et les plus couramment utilisées à des fins domestiques sont 

DELUX, KIMILAC et PEROLAC. 

 Une ou plusieurs peintures émail décoratives provenant de 9 marques (69%) avaient une teneur 

en plomb supérieure à 90 ppm, ainsi qu’à plus de 600 ppm. Une ou plusieurs peintures issues de 

8 marques (62%) avaient une concentration de plomb supérieure à 10 000 ppm. La marque de 

peinture émail décorative avec la concentration de plomb la plus élevée était ULTRALAC avec sa 

peinture jaune contenant 190.000 ppm.  

 Les 5 peintures anticorrosion ont été produites par 5 marques. Les peintures de 4 de ces 5 

marques (80%) avaient une concentration de plomb supérieure à 90 ppm. Les peintures de 3 

marques (60%) avaient une teneur en plomb supérieure à 600 ppm. Aucune peinture de toutes 

les marques de peintures anticorrosion n’a une teneur en plomb supérieure 10.000 ppm. La plus 

forte concentration de plomb détectée était de 2200 ppm dans une peinture de la marque 

Topfer. 

 Trois colorants de la marque spéciale 7 ont été mélangés avec une peinture acrylique blanche 

de la marque Batilo, une pratique courante chez les peintres en Côte d'Ivoire. La peinture 

blanche ne contient pas de plomb ajouté, mais le mélange coloré vert de marque Spécial 7 

contenait des niveaux élevés de plomb (17 000 ppm).  

 

Niveaux de plomb par couleur 

 

Sur les 44 peintures émail décoratives à base de solvant, 12 étaient des peintures blanches, 10 des 

peintures jaunes, 10 des peintures rouges, 10 des peintures vertes et 2 étaient des peintures bleues. En 

outre, 2 couleurs de peintures anticorrosion ont été analysées : 4 peintures grise et une peinture rouge. 

En outre, 3 colorants (vert, jaune et rouge) pour peinture émail décorative à base de solvant ont été 

mélangés avec une peinture acrylique blanche, puis analysés. 

 Les peintures émail décoratives jaunes et vertes avaient les plus grandes concentrations 

moyennes de 56.100 ppm et 23.700 ppm, respectivement. Les couleurs bleu et blanc avaient les 

plus faibles concentrations de plomb avec des moyennes respectives de 3.880 et 2.530.  

 Les concentrations de plomb dans les quatre peintures anticorrosion grise allaient de 100 à 

2.200 ppm. Le niveau de plomb le plus bas dans les peintures anticorrosives, était inférieure à 

60 ppm et a été trouvé dans la peinture anticorrosive rouge. La concentration la plus élevée 

était la peinture grise avec 2.200 ppm. 

 Bien que les mélanges de peinture, jaune et rouge (avec la base acrylique) avaient une teneur en 

plomb inférieure à 90 ppm, le mélange de peinture vert avait une teneur en plomb de 17 000 

ppm. La peinture acrylique, en elle-même, avait une concentration en plomb inférieure à 90 

ppm. 

 

Information des consommateurs 



Aucun des 53 pots de peinture échantillonnés ne fournissait des informations au sujet de la teneur en 

plomb. 

Ce rapport a été préparé par JVE avec le soutien et l'assistance du Projet Africain d’Elimination des 

Peintures au Plomb, qui a été mis en place pour éliminer le plomb dans la peinture et la sensibilisation 

généralisée sur les effets néfastes sur la santé humaine des peintures contenant du plomb, en particulier 

sur la santé des enfants de moins de six ans. 

 

Le Projet Africain d’Elimination des Peintures au Plomb mène des activités ciblées pour éliminer le 

plomb dans la peinture dans quatre pays du projet - Cameroun, Ethiopie, Côte-d'Ivoire, et Tanzanie. Le 

projet est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial ; le Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement (PNUE) est l'agence d'exécution du projet ; et IPEN est l’Agence de Mise en œuvre. Le 

contenu de ce livret, cependant, est de la seule responsabilité d'IPEN et JVE côte d’Ivoire. 

Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) Côte d’Ivoire a été créé en Février 2008 et a son 

siège à la Riviera Faya en face du 1er Bataillon d’Infanterie d’Akouedo.  

Nos domaines d’intervention sont les changements climatiques, la sécurité chimique et la 

biodiversité, le développement communautaire, l’éducation environnementale et les énergies 

renouvelables. Dans le domaine de la sécurité chimique, JVE Côte d’Ivoire, a un intérêt 

particulier pour les métaux lourds parmi lesquels l’on trouve le plomb. 

 

 

 

 

CÔTE D’IVOIRE : DONNÉES SUR LA PEINTURE AU PLOMB 
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CÔTE D’IVOIRE DONNÉES DE 

LA PEINTURE AU PLOMB
TABLEAU 1: PREINTURES A BASE DE SOLVANTS, EMAIL DECORATIVES 

ACHETÉES ET TESTÉES POUR LA TENEUR EN PLOMB EN CÔTE D’IVOIRE
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YVE-40 EUREKA-
LACM1

Blanc 
(émail)

1 kg 5492 22/01/2015 - 19/02/2015 Non 

YVE-41 PANTINOX 
SR9M1

Jaune 
(émail)

1 kg 6975 22/01/2015 - 19/02/2015 Non

YVE-42 PANTINOX 
SR9M1

Vert 
(émail)

1 kg 6975 22/01/2015 - 19/02/2015 Non

YVE-43 PANTINOX 
SR9M1

Rouge 
(émail)

1 kg 6975 22/01/2015 - 19/02/2015 Non

YVE-44 PANTINOX 
SR9M1

Blanc 
(émail)

1 kg 6606 22/01/2015 - 19/02/2015 Non

YVE-45 ANTIROUILLE 
SRM1

Rouge 
brique 
(anticor-
rosion)

1 kg 3980 August -14 201302004/ 
302010

19/02/2015 Non

YVE-46 DELUXM2 Blanc 
(émail)

1 kg 2500 - - 31/12/2014 Non

YVE-47 DELUXM2 Jaune 
(émail)

1 kg 2500 - - 31/12/2014 Non

YVE-48 DELUXM2 Rouge 
(émail)

1 kg 2500 - - 31/12/2014 Non

YVE-49 DELUXM2 Bleu 
(émail)

1 kg 2500 - - 31/12/2014 Non

YVE-50 DELUX 
EMAILM2

Gris 
(anticor-
rosion)

1 kg 500 - - 31/12/2014 Non

YVE-51 PEROLACM3 Blanc 
(émail)

1 kg 2500 06/01/2015 37974 16/012015 Non
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YVE-52 PEROLACM3 Jaune 
(émail)

1 kg 2500 31/12/2013 24404 16/012015 Non

YVE-53 PEROLACM3 Rouge 
(émail)

1 kg 2500 08/01/2014 24690 16/012015 Non

YVE-54 PEROLACM3 Vert 
(émail)

1 kg 2500 17/11/2014 36002 16/012015 Non

YVE-55 KIMIMATM3 Blanc 
(émail)

1 kg 5650 22/09/2014 33158 28/01/2015 Non

YVE-56 KIMIMATM3 Jaune 
(émail)

1 kg 5650 22/09/2014 33158 / - 28/01/2015 Non

YVE-57 KIMIMATM3 Vert 
(émail)

1 kg 5650 22/09/2014 33158 / - 28/01/2015 Non

YVE-58 KIMIMATM3 Rouge 
(émail)

1 kg 5650 22/09/2014 33158 / - 28/01/2015 Non

YVE-59 ULTRALAC 
BLM4

Blanc 
(émail)

1 kg 3925 03/06/2014 14060794 04/03/2015 Non

YVE-60 ULTRALAC 
RAL 1021M4

Jaune 
(émail)

1 kg 4601 09/03/2015 15020540 04/03/2015 Non

YVE-61 ULTRALAC 
RAL 6032M4

Vert 
(émail)

1 kg 4601 05/03/2015 15018020 04/03/2015 Non

YVE-62 ULTRALAC 
RAL 3000M4

Rouge 
(émail)

1 kg 4601 05/03/2015 15022387 04/03/2015 Non

YVE-63 ULTRAFERM4 Gris 
(Anticor-
rosion)

1 kg 3013 18/02/2015 15022118 04/03/2015 Non

YVE-64 AUTOLACM4 Blanc 
(émail)

1 kg 5712 24/02/2015 15022321 04/03/2015 Non

YVE-65 AUTOLAC 
RAL 1021M4

Jaune 
(émail)

1 kg 5712 05/03/2015 15020540 04/03/2015 Non

YVE-66 AUTOLAC 
RAL 6032M4

Vert 
(émail)

1 kg 5712 05/03/2015 15018020 04/03/2015 Non

YVE-67 AUTOLAC 
RAL 3000M4

Rouge 
(émail)

1 kg 5712 05/03/2015 15022387 04/03/2015 Non



 	       3

N
u

m
ér

o
 d

e 
l’
éc

h
a
n
ti

ll
o
n

N
o
m

 d
e 

la
 

m
a
rq

u
e

C
o
u

le
u

r 
d
e 

la
 

p
ei

n
tu

re
 

P
o
id

s 
d
u

 p
ot

 d
e 

p
ei

n
tu

re

P
ri

x
 d

’a
ch

a
t 

p
a
r 

li
tr

e 
(C

FA
)

D
a
te

 d
e 

fa
b
ri

ca
-

ti
o
n

N
u

m
ér

o
 d

e 
lo

t

D
a
te

 d
’a

ch
a
t

S
it

e 
w

en
 s

u
r 

l’
ét

u
q
u

et
te

 

YVE-68 TOPLINEM4 Blanc 
(émail)

1 kg 1695 08/09/2014 14090271 15/01/2015 Non

YVE-69 TOPLINEM4 Jaune 
(émail)

1 kg 1695 14/11/2014 11110551 15/01/2015 Non

YVE-70 TOPLINEM4 Vert 
(émail)

1 kg 1695 31/10/2013 13091462 15/01/2015 Non

YVE-71 TOPLINEM4 Rouge 
(émail)

1 kg 2000 24/09/2013 13090989 15/01/2015 Non

YVE-72 TOPFERM4 Gris 
(Anticor-
rosion)

1 kg 1695 12/06/2013 13060028 15/01/2015 Non

YVE-73 TRAPLINEM2 Blanc 
(émail)

1 kg 2000 - - 31/12/2014 Non

YVE-74 TRAPLINEM2 Jaune 
(émail)

1 kg 2000 - - 31/12/2014 Non

YVE-75 TRAPLINEM2 Vert 
(émail)

1 kg 2000 - - 31/12/2014 Non

YVE-76 TRAPLINEM2 Rouge 
(émail)

1 kg 2000 - - 31/12/2014 Non

YVE-77 KIMALAC 
(GLYCERO 
PHTALIQUE) 
M3

Blanc 
(émail)

1 kg 3300 01/09/2014 32711 28/01/2015 Non

YVE-78 KIMALAC 
(GLYCERO 
PHTALIQUE) 
M3

Jaune 
(émail)

1 kg 3250 26/11/2014 36418 28/01/2015 Non

YVE-79 KIMALAC 
(GLYCERO 
PHTALIQUE) 
M3

Vert 
(émail)

1 kg 3250 20/10/2014 22227 28/01/2015 Non

YVE-80 SUPER+M3 Gris 
(Anticor-
rosion)

1 kg 3000 20/10/2014 34960 28/01/2015 Non
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YVE-81 EMAIL BRIL-
LANTM3

Rouge 
(émail)

1 kg 850 - - 28/01/2015 Non

YVE-82 IKARLAC 
(MAESTRIA 
E-25-3) M5

Rouge 
(émail)

1 kg 5349 14/01/2015 1410TI148 31/12/2014 Non

YVE-83 IKARLAC 
(MAESTRIA 
E8-4) M5

Jaune 
(émail)

1 kg 5349 14/01/2015 1410TI150 31/12/2014 Non

YVE-84 IKARLAC 
(MAESTRIA 
BLANC) M5

Blanc 
(émail)

1 kg 3723 14/01/2015 1410TI149 31/12/2014 Non

YVE-85 IKARLAC 
(MAESTRIA 
RAL 3020) M5

Bleu 
(émail)

1 kg 5349 14/01/2015 1410TI151 31/12/2014 Non

YVE-86 JALINE M5 Blanc 
(émail)

1 kg 6000 - 14063018 18/02/2015 Non

YVE-87 BATILO M4 Blanc 
(Acrylique)

4 kg 4130 15020354 06/03/2015 Non

YVE-88 SPECIAL 7+ 
BATILO M4

Jaune 
(Acrylique) 

1 kg 1761 - - 06/03/2015 Non

YVE-89 SPECIAL 7+ 
BATILO M4

Vert 
(Acrylique)

1 kg 2384 - - 06/03/2015 Non

YVE-90 SPECIAL 7+ 
BATILO M4

Rouge 
(Acrylique)

1 kg 2384 - - 06/03/2015 Non

YVE-91 DELUX M2 Vert 
(émail)

1 kg - - Non

YVE-92 TRAPLINE M2 Vert 
(émail)

1 kg - - Non
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M1 
Ivoirienne de Peintures et de Laques 
Z.I Vridi 
Rue des pétroliers 
Tel: (225) 2175 0410 
(225) 22490204 
www.ppg.ci 

M2 
INDUSTRAP 
Yopougon, zone industrielle, 
16 BP 294 Abidjan16 
Tel: (225) 23 46 90 15 
Fax: (225) 23 46 71 06 
Contact: M. ALI BACHIR, General Director  
Email: industrap@aviso.ci

M3 
SNPC  
ZI Koumassi 
10 BP 1304 Abidjan 10 
Tel: (225) 21 75 42 80 
Fax: (225) 21 36 24 45 
Contact: HYJAZI Antoine, General Director

M4 
DROCOLOR  
Boulevard de Marseille 
01 BP 372 Abidjan 01 
Tel: (225) 21 24 02 43 
Fax: (225) 21 24 11 99 
Contact: Georges KHOURI, General Director  
Email: drocolor@afnet.net 
http://www.innovbtp.com/drocolor

M5 
TISA 
Vridi, zone industrielle 
15 BP 144 Abidjan 15 
Tel: (225) 21 21 42 00 
Fax: (225) 21 27 43 24 
Contact: Marc FLIS, General Director
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TABLEAU 2: RESULTATS DE L’ANALYSE DU PLOMB DANS LES PEINTURES 

DECORATIVES EMAIL A BASE DE SOLVANT ACHETEES EN CÔTE D’IVOIRE
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YVE-40 EUREKALAC Blanc <60 USA RCI Non

YVE-41 PANTINOX SR9 Jaune <60 USA RCI Non

YVE-42 PANTINOX SR9 Vert <60 USA RCI Non

YVE-43 PANTINOX SR9 Rouge <60 USA RCI Non

YVE-44 PANTINOX SR9 Balnc <60 USA RCI Non

YVE-45 ANTIROUILLE SR Rouge Brique <60 USA RCI Non

YVE-46 DELUX Blanc 7800 RCI RCI Non

YVE-47 DELUX Jaune 57000 RCI RCI Non

YVE-48 DELUX Rouge 9700 RCI RCI Non

YVE-49 DELUX Bleu 7700 RCI RCI Non

YVE-50 DELUX EMAIL Gris 100 RCI RCI Non

YVE-51 PEROLAC Blanc 2200 RCI RCI Non

YVE-52 PEROLAC Jaune 40000 RCI RCI Non

YVE-53 PEROLAC Rouge 11000 RCI RCI Non

YVE-54 PEROLAC Vert 3200 RCI RCI Non

YVE-55 KIMIMAT Blanc 1600 RCI RCI Non

YVE-56 KIMIMAT Jaune 11000 RCI RCI Non

YVE-57 KIMIMAT Vert 1400 RCI RCI Non

YVE-58 KIMIMAT Rouge 1800 RCI RCI Non

YVE-59 ULTRALAC BL Blanc 4100 RCI RCI Non

YVE-60 ULTRALAC RAL 
1021

Jaune 190000 RCI RCI Non

YVE-61 ULTRALAC RAL 
6032

Vert 61000 RCI RCI Non

YVE-62 ULTRALAC RAL 
3000

Rouge 50000 RCI RCI Non
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YVE-63 ULTRAFER Gris 1100 RCI RCI Non

YVE-64 AUTOLAC Blanc <60 RCI RCI Non

YVE-65 AUTOLAC RAL 
1021

Jaune 190000 RCI RCI Non

YVE-66 AUTOLAC RAL 
6032

Vert 75000 RCI RCI Non

YVE-67 AUTOLAC RAL 
3000

Rouge 91000 RCI RCI Non

YVE-68 TOPLINE Blanc 2300 RCI RCI Non

YVE-69 TOPLINE Jaune 34000 RCI RCI Non

YVE-70 TOPLINE Vert 11000 RCI RCI Non

YVE-71 TOPLINE Rouge 5200 RCI RCI Non

YVE-72 TOPFER Gris 2200 RCI RCI Non

YVE-73 TRAPLINE Blanc 8200 RCI RCI Non

YVE-74 TRAPLINE Jaune 4100 RCI RCI Non

YVE-75 TRAPLINE Vert 9700 RCI RCI Non

YVE-76 TRAPLINE Rouge 760 RCI RCI Non

YVE-77 KIMALAC (GLYCE-
RO PHTALIQUE)

Blanc 3800 RCI RCI Non

YVE-78 KIMALAC (GLYCE-
RO PHTALIQUE)

Jaune 35000 RCI RCI Non
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YVE-79 KIMALAC (GLYCE-
RO PHTALIQUE)

Vert 12000 RCI RCI Non

YVE-80 SUPER+ Gris 1500 RCI RCI Non

YVE-81 EMAIL BRILLANT Rouge 6000 RCI RCI Non

YVE-82 IKARLAC (MAES-
TRIA E-25-3)

Rouge <60 RCI RCI Non

YVE-83 IKARLAC (MAES-
TRIA E8-4)

Jaune <60 RCI RCI Non

YVE-84 IKARLAC Blanc <60 RCI RCI Non

YVE-85 IKARLAC Bleu <60 RCI RCI Non

YVE-86 JALINE Blanc <60 RCI RCI Non

YVE-87 BATILO Blanc 
(Acrylique)

80 RCI RCI Non

YVE-88 SPECIAL 7+ 
BATILO

Jaune <60 RCI RCI Non

YVE-89 SPECIAL 7+ 
BATILO

Vert 17000 RCI RCI Non

YVE-90 SPECIAL 7+ 
BATILO

Rouge 70 RCI RCI Non

YVE-91 DELUX Vert 37000 RCI RCI Non

YVE-92 TRAPLINE Vert 27000 RCI RCI Non
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TABLEAU 3: DISTRIBUTION DES CONCENTRATIONS DE PLOMB DANS LES 

PEINTURES EMAILS DECORATIVES A BASE DE SOLVANTS ACHETEES EN 

CÔTE D’IVOIRE

M
a
rq

u
es

N
o
m

b
re

 d
e 

p
ot

s

P
o
u

rc
en

ta
g
e 

d
e 

p
ot

s 
su

p
ér

ie
u

r 
 à

 9
0

 p
p
m

P
o
u

rc
en

ta
g
e 

d
e 

p
ot

s 
su

p
ér

ie
u

r 
 à

 6
0

0
 p

p
m

P
o
u

rc
en

ta
g
e 

su
p
ér

i-
eu

r 
 à

 1
0

,0
0

0
 p

p
m

C
o
n

ce
n
tr

a
ti

o
n

 
M

in
im

a
le

 d
e 

p
lo

m
b
 e

n
 

p
p
m

C
o
n

ce
n
tr

a
ti

o
n

 m
a
x
i-

m
a
le

 d
e 

p
lo

m
b
 e

n
 

p
p
m

Autolac 4 75% 
(3)

75% 
 (3)

75% 
(3) 

< 60 190 000

Delux 5 100% 
(4)

100% 
(4)

100% 
(4) 

7 700 57 000

Eurekalac 1 0% 0% 0% < 60 -

Ikarlac 4 0% 0% 0% < 60 -

Jaline 1 (blanc) 0% 0% 0% < 60 -

Kimilac 4 100% 
(4) 

100% 
(4) 

100% 
(4)

3 800 35 000

Kimimat 4 100% 
(4)

100% 
(4) 

100% 
(4) 

1 400 11 000

Pantinox 4 0% 0% 0% < 60 -

Perolac 4 100% 
(4)

100% 
(4)

100% 
(4)

2 200 40 000

Topline 4 100% 
(4)

100% 
(4)

100% 
(4)

2 300 34 000

Trapline 4 100% 
(4)

100% 
(4)

100% 
(4)

760 27 000

Ultralac 4 100% 
(4)

100% 
(4)

100% 
(4)

4 100 190 000

Special 7 * 3 25% 
(1)

25% 
(1)

25% 
(1)

< 60 17 000

* En calculant les moyennes de concentration, les teneurs < 60 sont arrondies à 60 ppm
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TABLEAU 4: CONCENTRATION EN PLOMB PAR COULEURS DES PEINTURES 

EMAIL DECORATIVES A BASE DE SOLVANT ACHETEES EN COTE D’IVOIRE  
C

o
u

le
u

rs

N
o
m

b
re

 d
’é

ch
a
n
ti

ll
o
n

s

M
oy

en
n

e 
d
es

 c
o
n

ce
n

-
tr

a
ti

o
n

s 
(p

p
m

)

N
o
m

b
re

  
d
’é

ch
a
n
ti

ll
o
n

s 
su

p
ér

ie
u

rs
  
à
  
 9

0
 p

p
m

N
o
m

b
re

  
d
’é

ch
a
n
ti

ll
o
n

s 
su

p
ér

ie
u

rs
  
à
  
 6

0
0

 
p
p
m

N
o
m

b
re

  
d
’é

ch
a
n
ti

ll
o
n

s 
su

p
ér

ie
u

rs
  
à
  
 1

0
,0

0
0

 
p
p
m

C
o
n

ce
n
tr

a
ti

o
n

 M
in

i-
m

a
le

 d
e 

p
lo

m
b
 e

n
 p

p
m

C
o
n

ce
n
tr

a
ti

o
n

 m
a
x
i-

m
a
le

 d
e 

p
lo

m
b
 e

n
 p

p
m

Blanc 2 3 850 1 1 0 < 60 7 700

Bleu 11 23 100 10 10 7 < 60 75 000

Jaune 11 16 000 8 8 3 < 60 91 000

Rouge 12 2 530 7 7 0 < 60 8 200

Vert 11 51 000 8 8 7 < 60 190 000

Peintures Anticorrosion

Gris 4 1 225 4 3 0 100 2 200

Rouge 
brique

1 < 60 0 0 0 < 60 -
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